
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al

0,1490 0,4280 0,2060 0,0142 0,0400 0,0725 0,0258 0,0725 0,0000 0,0406
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(Ordernumber):

Auftragsnummer 
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Länge (Length):

Chemische Zusammensetzung (chemical composition)

Sonstiges (other):

Charge (Batch):

Gegenstand  (Object):

Abmessung (Dimension):

Legierung (Alloy):

Zustand (Status):

Normen (Standards):

46399 Bocholt

Kenngröße
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HRC
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Mechanische Eigenschaften (mechanical composition)

galv. verzinkt

Probennummer (testnumber):

Schmelze (Melting):

Anteil (amount)

in %

Anteil (amount)

in %

Menge (Quantity):


